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YTSKYDD
SYSTEM FOR BETONG IMPERMEABLE PRODUCTS

Tvakomponents
cementbaserat bruk,
flexibelt ned till -20°C,
for vattentatning

av balkonger,
terrasser, badrum och
simbassanger

ANVANDNINGSOMRADEN
Vattentatning och skydd av betongkonstruktioner, puts
och cementbaserade bruksgolv.

Nagra exempel pa anviindning

e Vattentatning av betongcisterner.

e Vattentdtning badrum, duschar, balkonger, terrasser,
simbassénger, osv. innan ytskikt av keramikplattor
l&ggs.

e Vattentatning av gipsskivor, puts eller
cementbaserade ytor, lattbetongblock och
marinplywood.

e Flexibelt avjamningsskikt fér betongkonstruktioner
med tunna sektioner, inklusive sddana som deformeras
under belastning (t.ex. prefabricerade plattor).

e Skydd av puts eller betong med krympsprickor, mot
intringande av vatten och aggressiva &mnen fran
luften.

e Skydd mot intrdngning av koldioxid for betongpelare
och -bjalklag, vég- och jarnvagsviadukter reparerade
med produkter ur Mapegrout-serien och strukturer
med otillrackligt tAickande betongskikt fér
armeringsjarnen.

e Skydd av betongytor som kan komma i kontakt med
havsvatten, tésalter som natrium- eller kalciumklorid
och sulfater.

FORDELAR

e Forblir flexibelt vid mycket 1aga temperaturer (-20°C).

e Over 20 &rs erfarenhet och 6ver 300 miljoner ytor
framgangsrikt vattentatade.

e CE-certifierad produkt enligt EN 1504-2 och EN 14891.

e Skyddar betongytan fran CO,-intrangning
(karbonatisering) i Gver 50 &r.

UV-bestandig.

e 2,5 mm av Mapelastic motsvarar 30 mm betong mot
klorangrepp (w/c-tal 0,45).

Kan dven appliceras pa befintlig ytoehandling.
Kompatibel med ytskikt av keramik, mosaik och
natursten.

TEKNISKA EGENSKAPER

Mapelastic &r ett tvdkomponents bruk byggt pa
cementbaserade bindemedel, finkornig utvald

ballast, specialtillsatser och syntetiska polymerer i
vattendispersion, blandade enligt en formel utvecklad
i MAPEIs egna forskningslaboratorier.

Nar de tvd komponenterna blandas far man en fritt
flytande blandning som &r enkel att applicera, dven pa
vertikala ytor, med tjocklekar upp till 2 mm per skikt.
Tack vare den hoéga halten och kvaliteten pa
syntethartserna forblir det hardade skiktet av
Mapelastic alltid flexibelt under alla miljévillkor, och &r
bestandigt mot kemiska angrepp av tdsalter, sulfater,
klorféreningar och koldioxid.

Mapelastic har utmérkta vidhaftningsegenskaper till
alla ytor av betong, murverk, keramik och marmor, sa
lange de ar i gott skick och tillrackligt rena. Den hér
egenskapen tillsammans med dess karakteristiska
besténdighet mot UV-nedbrytning sakerstéller att
konstruktioner som skyddats och vattentédtats med
Mapelastic har lang livslangd, dven om de finns pa
stallen med sarskild klimatbelastning, i kustomraden
med saltrik atmosfar eller i industriomraden dar luften
ar sarskilt férorenad.

Mapelastic uppfyller kraven enligt EN 1504-9
(“Betongkonstruktioner - Produkter och system fér



Vattentatning av
massaunderlag
med Mapelastic och
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Sskydd och reparation - Del 9: Allménna
principer fér val av produkter och
system”) och kraven enligt EN 1504-2
ytskikt (C), principerna Pl, MC och IR,
(“Ytskyddsprodukter fér betong”).

REKOMMENDATIONER

e Anvand inte Mapelastic for tjocka
skikt (dver 2 mm per skikt).

e Applicera inte Mapelastic vid
temperaturer under +8°C.

e Tillsatt inte cement, ballast eller
vatten till Mapelastic.

¢ Skydda fran regn och vattenspill
under de férsta 24 timmarna efter
applicering.

e Nar Mapelastic anvands pa stora
terrasser eller platta tak som inte

-

Bild 2B - Intrdngningsprovning med
kloridjoner (UNI EN 9944). Provstycke
A med Mapelastic penetreras inte,
provstycke B, som lamnats obehandlat,
visar ett intrdngningsdjup péa flera mm

tacks av plattor, kravs fuktventilation
med ratt mellanrum for fukthalten i
underlaget(oftast var 20-25 m?).

¢ Applicera inte Mapelastic pa
oskyddade ytor i simbassanger.

APPLICERING

Forberedning av underlaget

A) Skydd och vattentétning

av betongkonstruktioner och
prefabricerade enheter

(t.ex. pelare och balkar fér vdg- och
jarnvagsviadukter, kyltorn, skorstenar,
planskilda korsningar, stédmurar,
konstruktioner i kustomraden,
bassénger, kanaler, férdamningsytor,
kolonner, balkongracken). Ytan som
ska behandlas maste vara i gott
skick och absolut ren. Avlagsna all
cementhud, alla flagnande delar

och spéar av damm, fett, olja och
formslappmedel genom sandbléstring
eller hégtrycksspolning. Om
konstruktionen som ska vattentétas
och skyddas med Mapelastic &r i
daligt skick, avlagsnas de skadade
delarna manuellt, pd4 mekanisk vag
eller med hjalp av hydrodemolering
eller vattenbilning.

BELASTNING
I BETONGBALK

SPRICKA

15cm

MAPELASTIC-SKIKT

60 cm

A
v

Bild 1: Skydd av harfin spricka med Mapelastic pa undersidan
av en betongbalk utsatt for béjbelastning
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Bild 2: Skydd av Mapelastic mot accelererad karbonatisering
(30% av CO,) i porés betong
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Bild 3: Skydd av Mapelastic mot intrdngning av natriumklorid i
poros betong
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Bild 4: Skydd av Mapelastic mot minskning av mekanisk
héllfasthet hos betong orsakad av calciumklorid-baserade
tosalter

De senare tva metoderna, som anvander
hdégtrycksspolning, rekommenderas sérskilt eftersom
armeringsjarn inte skadas och konstruktionerna

inte utsatts for vibrationer som kan orsaka fin
sprickbildning i angrdnsande betong.

Na&r rosten avlagsnats fullstandigt med hjalp av
sandblastring, utférs reparationerna med ett
fardigblandat bruk ur Mapegrout- eller Planitop-
serien. Absorberande ytor som ska behandlas med
Mapelastic maste fuktas nagot i forvag med vatten.



Mapelastic: tvakomponents flexibelt cementbaserat membran fér vattentitning av balkonger, terrasser,
badrum, simbassénger och skydd av betong enligt kraven enligt EN 14891 och EN 1504-2,
EN 1504-9 ytskikt (C), principerna PIl, MC och IR

TEKNISKA DATA (typiska varden)

PRODUKTIDENTITET

komp. A komp. B
Konsistens: pulver véatska
Kulor: gra vit
Skrymdensitet (g/cm?3): 1,4 -
Densitet (g/cm?): - 1,1
Andel torr, fast substans (%): 100 50

APPLICERINGSDATA (vid +20°C - 50% R.F.)

Kulér pa blandningen: gra

Blandningsférhallande: komponent A : komponent B =3 : 1

Blandningens konsistens: plastisk, spackelbar

Montering av
Drain Vertical brunnskit
med Mapelastic

Blandningens densitet (kg/m3): 1700

Densitet efter sprutapplicering (kg/m?): 2200

Appliceringstemperatur: fran +5°C till +35°C

Brukstid for blandning: 1 timme

SLUTEGENSKAPER (tjocklek 2,0 mm)

Godtagbar grans enligt
EN 1504-2 ytskikt (C) Prestandasiffror for

Mapelastic

(principerna PI, MC
och IR)

Vidhaftningshallfasthet till betong enligt EN 1542:

- efter 28 dagar vid +20°C och 50% R.F. (N/mm?): For ﬂeXibf'i syséeem utan 1,0
trafik: = 0,

Termisk kompatibilitet med frys-/t6-cykler med frostskyddande med trafik: = 1,5 0.8

salter, métt enligt EN 1542 (N/mm?): ’

Vidhaftningshallfasthet till betong enligt EN 1542: o tillAmpligt 06

- efter 7 dagar vid +20°C och 50% R.F. + 21 dagar i vatten (N/mm?): ) Plig g

Flexibilitet enligt DIN 53504 mod., uttryckt som t6jning: oj tillampligt 30

- efter 28 dagar vid +20°C och 50% R.F. (%):

Statisk sprickéverbryggande férméaga vid -20°C enligt EN 1062-7
uttryckt som maximal sprickvidd (mm):

fran klass A1 (0,1 mm)
till klass A5 (2,5 mm)

klass A3 (-20°C)
(> 0,5 mm)

Dynamisk sprickdverbryggande férmaga vid -20°C enligt

frén klass B1

klass B3.1 (-20°C) Inga
brott i provstycket efter

EN 1062-7 hos en Mapelastic-film, forstarkt med Mapetex Sel, till Klass B4.2 1000 sprickcykler med Monteri

uttryckt som besténdighet mot sprickcykler: : rorelser i sprickan fran ontering av
0,10 il 0,30 mm Mapenet 150

Vattenangdiffussion enligt EN ISO 7783-1: Klass I: Sp <5 m So H

- ekvivalent luftspalttjocklek Sp (m): (diffusionsdppen) 24 1.200

Vattengenomtréanglighet, uttryckt som kapillér absorption enligt <01 <005

EN 1062-3 (kg/m?-hos): z ’

Koldioxidpermeabilitet (CO,) enligt EN 1062-6 - diffusion som - 50 > 50

ekvivalent luftspalttjocklek Spco2 (m):

Brandegenskaper (Euroclass):

Vattentathet under tryck enligt EN 14891-A,7
(1,5 bar for 7 dagar av positivt tryck):

enligt klass deklarerad
av tillverkare

Godtagbar gréans enligt
EN 14891

ingen intrdngning

ingen intrdngning

Sprickéverbryggande férmaga vid +20°C enligt EN 14891-A.8.2

(mm): > 0,75 0,9
Sprickéverbryggande férméaga vid -20°C enligt EN 14891-A.8.3 5075 0.8
mm): f y
Initial vidhéftningshalifasthet enligt EN 14891-A.6.2 (N/mm?): >0,5 0,8
Vidhaftningshéllfasthet efter nedsiinkning i vatten: enligt 05 0.55
EN 14891-A.6.3 (N/mm?): g U
Vidhaftningshallfasthet efter uppvarmning enligt EN 14891-A.6.5 05 10
(N/mm?): i ,
Vidhiftningshallfasthet efter frys-to-cykler enligt EN 14891-A.6.6 505 06 Plattséattning med
(N/mm?): d d Granirapid pé terrass
Vidhaftningshallfasthet efter nedsénkning i basiskt vatten enligt 05 0.6 X;;;fe'};‘g?g med

EN 14891-A.6.9 (N/mm?):

Vidhéftningsvérden enligt EN 14891 méatta med Mapelastic och en cementbaserad fastmassa av C2-typ enligt EN 12004




B) Vattentétning av terrasser,

balkonger och simbassédnger

e CEMENTBASERADE BRUKSGOLV:

— hardningssprickor eller sprickor
orsakade av plastisk eller hydraulisk
krympning maste fyllas i férvadg med
Eporip,

— om tjocklekar upp till 3 mm maéste
avjdmnas (for att skapa fall, fylla i
svackor, osv.), anvand Planitop Fast 330
eller Adesilex P4.

e BEFINTLIGA GOLV:

- befintliga golv och ytbeldggningar i
keramik, porslinsplattor, klinker eller
terrakotta osv. maste ha god vidhaftning
till underlaget och vara fria fran &mnen
som kan férsdmra vidhaftningen, som
fett, olja, vax, féarg, osv.,

— saker som kan paverka Mapelastics
vidhaftning ska avldgsnas, golvet
rengdras med en blandning av vatten
och 30% kaustik soda, sedan spolas
av noggrant med rent vatten for att fa
bort alla spar av natriumhydroxid.

* PUTSBRUK:

— cementbaserade putsbruk maste vara
tillrackligt hardade (7 dagar per mm
tjocklek i goda vaderférhallanden), val
bundna till underlaget, héllfasta och helt
fria frAn damm och férg,

— absorberande ytor som ska behandlas
fuktas i férvag med vatten.

Detaljtatning mot det vattentitande
skiktet

| vattentatningsbranschen mer an i andra
branscher &r det avgérande att vara
sarskilt noggrann med detaljerna, som
ensamma kan gora stor skillnad. Darfor
ar Mapeband TPE, Mapeband och
andra specialtillbehdr oumbérliga och
avgorande faktorer.

Mapeband TPE anvénds fér att forsegla
konstruktionsfogar och fogar som utsatts
fér hog dynamisk belastning, Mapeband
anvands for vattentdtning av blindfogar,
halkalar mellan horisontella och vertikala
element och specialsatser ur Drain-serien
fér tatning runt avliopp. Det ar avgérande
att man &r sarskilt forsiktig med dessa
kritiska stallen efter att underlaget
jAmnats av och rengjorts och innan

den cementbaserade vattentétningen
appliceras.

Blandning av produkten

Hall komponent B (vatska) i en lamplig,
ren behaéllare, tillsatt sedan komponent
A (pulver) under omrdrning med
maskinblandare. Blanda Mapelastic
noggrant i nagra minuter och sakerstall
att inget pulver fastnar pa sidorna eller
botten av behallaren. Fortséatt blanda tills
blandningen &r fullstdndigt homogen.
Anvand en maskinblandare pa lag
hastighet for detta, fér att undvika att

for mycket luft kommer in i blandningen.
Blanda inte fér hand. Mapelastic kan
ocksé blandas med en bruksblandare,
som vanligen kommer med sprutaggregat.
Anvénds den metoden, kontrollera att

blandningen & homogen och klumpfri
innan den hélls i ifyliningstratten till
pumpen.

Manuell applicering av massan
Applicera Mapelastic inom 60 minuter
efter blandning. Finspackla den
férberedda ytan harfint med ett tunt skikt
Mapelastic med en slat spackel, och
applicera sedan ett andra skikt for att fa
en slutlig tjocklek om minst 2 mm medan
det forsta skiktet fortfarande &r farskt.

For vattentétning av terrasser,

balkonger, bassanger och simbassanger
rekommenderar vi att Mapenet 150,
alkalibesténdigt armeringsnét baddas

in i forsta skiktet Mapelastic medan

det fortfarande ar vatt. N&tet ska ocksa
anvandas pa stéllen utsatta for smasprickor
eller fér sarskilt stor belastning.

Efter att natet lagts, avslutas ytan med en
slat spackel och applicera ett andra skikt
Mapelastic nar det forsta har hardat
(efter 4-5 timmar).

Vanta i 5 dagar efter att Mapelastic
applicerats pa att det ska hérda, innan
keramikplattor satts. | gynnsamma
klimatférhallanden och med bra
temperaturer kan tiden minskas till

24 timmar pa fuktiga underlag.

Sitta keramikplattor pa Mapelastic

e BALKONGER OCH TERRASSER:

— satt med hjalp av en cementbaserad
fastmassa av klass C2, som Keraflex
eller Keraflex Maxi S1, eller for
snabbare hardning, av klass C2F som
Granirapid eller Ultralite S1 Quick,

- fyll fogarna med en cementbaserad
produkt av klass CG2 som
Keracolor FF eller Keracolor GG
blandad med Fugolastic eller
Ultracolor Plus,

— forsegla rérelsefogar med en sarskild
elastisk fogmassa fran MAPEI
(som Mapeflex PU45, Mapesil AC
eller Mapesil LM. Andra typer av
fogmassa kan kravas for sarskilda
bruksforhallanden: kontakta MAPEIs
tekniska supportavdelning).

* SIMBASSANGER:

— séatt keramikplattor med hjalp av en
cementbaserad fastmassa av klass
C2, (Keraflex eller Keraflex Maxi S1)
eller en snabbhdrdande fastmassa av
klass C2F (Granirapid eller Ultralite
S1 Quick). Fér mosaik anvands istéllet
Adesilex P10 + Isolastic blandat med
50% vatten (klass C2TE),

— fyll fogarna med en cementbaserad
produkt av klass CG2 (Keracolor FF/
Keracolor GG blandat med Fugolastic
eller Ultracolor Plus) eller med en
epoxiprodukt av klass RG (ur Kerapoxy-
serien),

— tata fogarna med Mapesil AC
silikonfogmassa.

Vattentatning av
simbassdng med
Mapelastic

Séttning av
keramikplattor pa
Mapelastic i en
simbassédng

Simbasséng
vattentdtad med
Mapelastic: Scarioni-
badet - Milano - Italien




Sprutapplicering av bruket

Efter att ytan forberetts (se stycket under
“Forberedning av underlaget”), appliceras
Mapelastic med en sprutpistol med
lanstillbehdr [Ampligt f6r aviamningsbruk med
en minimitjocklek om 2 mm per skikt.

Kravs ett tjockare skikt, ska Mapelastic
appliceras i flera skikt.

Nya skikt far endast appliceras efter att det
foregaende &r torrt (efter 4-5 timmar).

Pa stillen utsatta for sméasprickor eller
mycket hdg belastning rekommenderas att
Mapenet 150 laggs i forsta skiktet av &nnu
farsk Mapelastic.

Omedelbart efter att natet lagts, ska
Mapelastic jamnas av med en slat spackel.
Maste natet baddas in, kan ett ytterligare
skikt Mapelastic appliceras med sprutpistol.
Nar Mapelastic anvands for att skydda
balkar och pelare pa broar, planskilda
jarnvagskorsningar och byggnadsfasader etc.
kan det malas med produkter ur Elastocolor-
serien, som &r vattendispersioner pa
akrylhartsbas och finns i ett brett urval av
kulérer som kan tas fram med hjélp av

det automatiska fargsattningssystemet
ColorMap®.

Om Mapelastic istéllet anvénds for att
skydda vagrata ytor som inte anvands

for gangtrafik, som platta tak, kan det
o6vermalas med Elastocolor Waterproof,
akrylhartsbaserad flexibel féarg i
vattendispersion.

Elastocolor Waterproof finns i ett brett
urval av kulérer som tas fram med hjalp

av det automatiska fargsattningssystemet
ColorMap® och ska appliceras minst

20 dagar efter att Mapelastic applicerats.

Forsiktighetsatgarder under och

efter applicering

e Inga sarskilda forsiktighetsatgarder kravs
vid temperaturer runt +20°C.

¢ Vid varm vaderlek rekommenderas att
produkten hélls undan direkt solljus (bade
pulver och vatska).

e Efter appliceringen, i synnerhet vid torr,
varm eller blésig vaderlek, rekommenderas
att ytan skyddas fran snabb avdunstning
genom att den tacks med duk.

TEKNISKA PRESTANDA

Tabellen med tekniska data innehaller
uppgifter om produktens egenskaper och
applicering. Figurerna 1, 2, 3 och 4 visar
nagra av Mapelastics typiska egenskaper.

Bild 1 visar belastningsdiagrammet

for utvérdering av produktens
sprickodverbryggande férméaga. Provstycket
som Mapelastic applicerats pa, pa
undersidan av balken, utsatts for dkande
belastning i mitten.

Mapelastics sprickdverbryggande kapacitet
bestdms genom att den maximala bredden
pa sprickan i betongen méts vid det
6gonblick som Mapelastic gar sonder.
Graden av skydd som Mapelastic erbjuder
foér betongunderlaget begransas inte bara

till att helt enkelt “tacka over” efterféljande
sprickor framkallade av tung belastning,
krympning, temperaturvariationer osv..
Mapelastic sjalvt &r ocksa mycket bestandigt
mot kemiska angrepp, som framgar av

resultaten i de efterféljande testen, och
erbjuder gott skydd fér betongen mot
karbonatisering och darfér mot efterféljande
korrosion i armeringsjarn.

Bild 2 &r ett diagram som jamfor accelererad
karbonatisering (i en atmosféar av luft med
CO,-halten hojd till 30%), och visar hur
Mapelastic ar helt ogenomtrangligt fér
detta aggressiva @mne (fig. 5). Mapelastic-
membranet skyddar ocksa betongen fran
natriumklorid (till exempel i havsvatten) och
dess effekter.

Bild 3 visar hur Mapelastic helt stoppar salt
fran att tranga in i betongen, som i sig sjalv
ar mycket pords och kan penetreras latt.
Mapelastic ger ocksa en ogenomtranglig
barriar mot tdsalter baserade pa
calciumklorid (CaCl,), som kan paverka &ven
betong av hégsta kvalitet destruktivt.

Bild 4 visar och minskningen i mekanisk
héallfasthet (initialt 65 N/mm?) hos betong som
ar permanent nedsénkt i en 16sning av 30%
CaCl,. Aven i detta fall erbjuder Mapelastic
effektivt skydd av betongen, och forhindrar
saltet fran att utéva sin aggressiva och
destruktiva verkan pa betongen.

Rengoring

Pa grund av den starka
vidhaftningshallfastheten hos Mapelastic,
aven pa metall, rekommenderas att
arbetsverktyg tvattas med vatten innan
bruket hardar. Har det en géng héardat, &r
endast mekanisk rengdring mojlig.

ATGANG

Manuell applicering:

ca 1,7 kg/m? per mm tjocklek.
Sprutpistolapplicering:

ca 2,2 kg/m? per mm tjocklek.

Obs: Uppgifterna om atgangen avser en
skarvfri beldggning applicerad pa ett slatt
underlag och kommer att vara hégre pa
ojémna ytor.

FORPACKNING

Enheter om 32 kg:

komponent A: 24 kg séckar:
komponent B: 8 kg dunkar.

Pa bestallning kan komponent B dven
levereras i 1000 kg-tankar.

Enheter om 16 kg:

2 6 kg-pésar och 1 4 kg-dunk.

LAGRING

Mapelastic komponent A kan lagras i upp till
12 manader i originalférpackning.

Produkten svarar mot kraven i Annex XVII i
Regel (EC) N1907/2006/REACH del 47.

Mapelastic komponent B kan lagras i upp
till 24 manader.

Forvara Mapelastic pa torr plats och vid
en temperatur om minst +5°C.

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR
FORBEREDNING OCH APPLICERING
Mapelastic komponent A orsakar irritationer
och innehéller cement som ger en irriterande

Exempel pa
sprutapplicering av
Mapelastic pa en
viadukt

Exempel pa
sprutapplicering av
Mapelastic pa en
damm




basisk reaktion om den kommer i kontakt
med svett eller andra kroppsvétskor. Den kan
vara skadlig for 6gonen, och om produkten
kommer i kontakt med dgonen, skdlj
omedelbart val med mycket, rent vatten, och
sOk lakarvard.

Mapelastic komponent B anses inte som
hélsofarlig enligt nuvarande normer och
riktlinjer for klassificering av blandningar.
Dock rekommenderas att skyddshandskar
och skyddsglaségon anvéands, samt att
normala forsiktighetsatgarder for hantering av
kemikalier vidtas.

For ytterligare och komplett information om
séker hantering av var produkt, vanligen se
var senaste utgava av Sakerhetsdatablad for
produkten.

FOR PROFESSIONELL ANVANDNING.

NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och

rekommendationerna i denna publikation
representerar det basta av var kunskap och
erfarenhet, méste ovanstdende information
alltid betraktas som indikationer. Dérfér skall
den som anvénder produkten pa férhand
férsékra sig om att den &r lamplig fér den
aktuella applikationen, och anvédndaren sjélv
ar alltid ansvarig fér konsekvenser i samband
med anvédndandet av produkten.

Vénligen referera till senast uppdaterade
versionen av tekniskt datablad, tillgangligt
pa var webbsida www.mapei.se

Alla referenser pa produkten ir

tillgéngliga vid férfragan och pa

Mapeis hemsida www.mapei.se
och www.mapei.com

MAPEI

BUILDING THE FUTURE
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All reproduktion av text, fotografier och illustrationer som publiceras i
detta dokument forbjudes
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